
Thermowave Analyzer TA3
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試料厚み
[μm]

測定
方向材料名

TA3の実測値

熱拡散率 α [×10-6m2ｓ-1 ]

文献値

文献値と実測値
との誤差  [％ ]

銀（Ag）

銅 （Cu）

アルミニウム（Al）

SUS304

チタン（Ti）

タンタル（Ta）

モリブデン（Mo）

ニッケル（Ni）

スズ（Sn）

金（Au）


